
580°  C  и  такой же  термообработки  с  последу-
ющей  обработкой  пульсирующим  газовым  по-
током в течение 35 мин без нагрева, были полу-
чены несколько более высокие, в сравнении со 
стандартным  термоулучшенным  состоянием, 
значения  предела  прочности  и  условного  пре-
дела  текучести,  при  значении  относительного 
удлинения  выше  более  чем  на  13 %  и  ударной 
вязкости выше на 20 %.

Обработку пульсирующим газовым потоком 
по  приведённым  режимам  также  применяют 
к готовым термоулучшенным изделиям без до-
полнительного нагрева.

В качестве высокопрочных материалов, ис-
пользуемых  для  изготовления  деталей  транс-
портных  средств,  бытовых  машин  и  приборов 
часто  используются  среднеуглеродистые  леги-
рованные конструкционные стали, в том числе 
сталь  40Х.  Перед  проводимым  исследованием 
стояла  задача  повысить  надёжность  средне-
углеродистых  легированных  конструкционных 
сталей в высокопрочном состоянии за счёт по-
вышения  значений  показателей  ударной  вязко-
сти  и  пластичности  без  снижения  показателей 
прочности.

Поставленная  задача была решена следую-
щим  образом:  среднеуглеродистую  легирован-
ную  конструкционную  сталь  в  высокопрочном 
состоянии, достигнутом за счет закалки и низко-
го отпуска по стандартным режимам, помещают 
в рабочую камеру, где подвергают воздействию 
при комнатной температуре пульсирующего до-
звукового воздушного потока, который обладает 

частотой колебаний от  550 до  1000 Гц и пере-
менным  звуковым  давлением  от  90  до  100  дБ 
в течение 30-35 минут. 

Для стали 40Х после термической обработ-
ки на  высокопрочное  состояние путём  закалки 
по  стандартным  режимам  и  низкого  отпуска 
при  температуре  200°  C  и  аналогичных  закал-
ки и отпуска с дополнительной обработкой при 
комнатной  температуре  пульсирующим  дозву-
ковым  воздушным  потоком  течение  35  минут 
были  получены,  в  последнем  случае,  значения 
показателя  ударной  вязкости  kCU  выше  бо-
лее чем на 30 % при несколько более высоких, 
в  сравнении  со  стандартной  термообработкой 
на высокопрочное состояние значениях предела 
прочности и условного предела текучести. 
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Комплексные препараты обладают преиму-
ществом в  лечении патологий у пациентов по-
жилого и старческого возраста [1,2].

Цель  исследования.  Определить  возмож-
ности использования препарата фезам.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз научных исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Фезам – комплексный препарат, состоящий 
из пирацетама 400 мг и циннаризина   25 мг 
в  одной  капсуле.  Пирацетам  активирует  мета-
болические процессы в головном мозге посред-
ством усиления энергетического и белкового об-
мена, ускорения утилизации глюкозы клетками 
и повышения их устойчивости к гипоксии; улуч-
шает межнейронную передачу в нервной систе-
ме. Циннаризин обладает сосудорасширяющим 
эффектом  (особенно  в  отношении  сосудов  го-
ловного  мозга),  усиливая  антигипоксическое 

действие  пирацетама.  Циннаризин  повышает 
эластичность мембран эритроцитов, их способ-
ность  к  деформации,  снижает  вязкость  крови. 
По МКБ-10 фезам применяется при: F09 Орга-
ническое  или  симптоматическое  психическое 
расстройство неуточненное. F79 Умственная от-
сталость неуточненная. G43 Мигрень. G93.4 Эн-
цефалопатия неуточненная. H81.0 Болезнь Ме-
ньера.  H81.4  Головокружение  центрального 
происхождения. I67.2 Церебральный атероскле-
роз.  I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточ-
ненная.  I69  Последствия  цереброваскулярных 
болезней. R41.8.0* Расстройства интеллектуаль-
но-мнестические.  S06  Внутричерепная  травма. 
T75.3  Укачивание  при  движении.  T96  Послед-
ствия  отравлений  лекарственными  средствами, 
медикаментами и биологическими веществами.

Выводы. Фезам обладает терапевтическим 
эффектом при патологии мозга.
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